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CERTIFICATO DI PROVA
L.S.FIRE : U15744/02998

Emesso ni sensi dell'Ant, B del deereto del Ministero dell'intemo del 26 gingno 1984 concernente “Classificazione di reazione al fuoco ed
omologazione dei materinll ai ini della prevenzione incendi” modificata con decreto del Ministero dell'inteno del 03 settembre 2001
(G.U. n*242 del 17 ottobre 2001)

Visto l'esito degli accertamenti effelluati si cerlifica che al  MATERIALE
(Allegato A 2.1)

Prodotta da: TEXDECOR
2, Rue d'Hem
59780 Willems (FR)

Denominato: 3280

Impiegato come: Tendaggi. Sipari, Drappeggi
Posa in opera : suscettibile di essere investito dalla fiamma su entrambe le facce

& attribuita in conformitd alla UNI 9177 la

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
1 (UNO)

Il prodotto 3280 non ricade nel campo di applicazione di norme armonizzate CPR e per il prodotto medesimo della ditta
TEXDECOR non risulta ottenuto il rilascio di ETA (European Technical Assessment), ai sensi dellallegato IV del CPR.

|| presente certificato & valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Costituiscono parte integrante del presente certificato n2 (DUE) allegati conirisultati di prova e la

documentazione tecnica del produttore.

Oltrona di san Mamette, 28-01-2022

IL DIRETTORE TECNICO

Il presente ccriificato di prova non puod essere riprodotto in forma parziale senza |'autorizzazione di LS. Fire Testing instituto
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